KRAKLE SIR DENEMELERİ 

Ö1:   0.25   CaO


         0.75   PbO 

         0.10  Al2O3

  1.0    SiO2                + %70  ZnO  Çinko

                               CaO    PbO    Al2O3      SiO2

Mermer                         0.25      ​ -           -             -

Sülyen                             -        0.75        -             -

Kaolin                              -         -          0.10          0.20 

Kuars                               -           -           -             0.80

Mermer         0.25 . 100 =25 :270.55 =                 %9.24

Sülyen           0.75 . 229 =171.75  :270.55 =         %63.48

Kaolin:          0.10 . 258 =25.8  :270.55 =             %9.53

Kuars:           0.80 . 60 =48 :270.55 =                   %17.74

                                                                           99.99

Ö2:    %9.24     Mermer       %2.31            

          %68.48   Sülyen         %17.12                    + %70 Çinko    %5 Lityum

   %9.53     Kaolin         %2.38

   %12.74   Kuars          %3.185

Ö3:    %6.5       Ulaksit

          %5.25     Sodyum  feldspat

          %2.125   Mermer

          %1.625   Çinko                                          + %15 Çinko

          %1.75     Kaolin

          %7.75     Kuars

Ö4:   %9           Ulaksit

         %2.75      Sodyum  feldspat

         %2.125    Mermer

         %1.75      Kaolin

         %7.75      Kuarts

         %2.5        Lityum karbonat                         + %15 Çinko

Ö5:   %10.62    Ulaksit

         %5.25      Sodyum feldspat

         %2.125    Mermer

         %1.75      Kaolin

         %7.75      Kuars                                             + %15 Çinko

Ö6:   %9         Ulaksit

         %2.75    Sodyum feldspat

         %2.25    Mermer

         %1.75    Kaolin

         %6.75    Kuars

         %2.5      Lityum Karbonat

ÖA:  %5         Ulaksit

         %8         Sodyum feldspat

         %0.8      Liyum Karbonat

         %4.8      Kaolin

         %0.6      Mermer

         %6.7      Kuars

ÖB:   %7        Ulaksit

          %7        Sodyum feldspat

          %1        Lityum Karbonat

          %4.6     Kaolin

          %0.6     Mermer

          %5.7     Kuars

ÖC:  %7.5      Ulaksit

         %6         Sodyum feldspat

         %1.5      Lityum Karbonat

         %4.1      Kaolin

         %0.6      Mermer

         %5.2      Kuars

ÖD:  %8.5      Ulaksit

         %6         Sodyum feldspat

         %1.6      Lityum Karbonat

         %4         Kaolin

         %0.6      Mermer

         %4.2      Kuars

ÖE:   %9.5      Ulaksit

         % 5         Sodyum feldspat

         %3          Lityum Karbonat

         %3          Kaolin

         %0.2       Mermer

         %3.2       Kuars                   

Ö2:   %2.31     Mermer

         %17.12   Sülyen                + %17.5 Çinko        %1.25 Lityum         %3 Bakır

         %2.38     Kaolin

         %3.185   Kuars

Ö2:  Ö2   +   %1 CoO

Ö2  :  Ö2    +  %5 MnO2

Ö2     Ö2’nin altına Ö1  sürüldü.

ÖE1:  ÖE + %1.0     MnO2

ÖE2:  ÖE + %1        CuO

ÖE3:  ÖE + %1        CoO

ÖE4 : ÖE + %8        Fe2O3

ÖE5:  ÖE + %1        Cr2O3

ÖE6:  ÖE + %3        CuO

ÖE7:  ÖE + %3        CoO

ÖE8:  ÖE + %7        MnO2

U1: %65     Sülyen

       %15     Kaolin

       %20     Kuars    

          *    Bu formülün üzerine Ö1 sürülecek.

U2: Formülün üzerine Ö3 sürülecek.

U3: Formülün üzerine Ö4 sürülecek.

X:  %3.75    Sodyum feldspat

      %3.5      Magnezit 

      %8.75    Çinko

      %8.5      Sülyen

      %0.5      Kuars

Y:  %12.5    Ulaksit

      %4.875  Sodyum feldspat

      %0.5      Lityum Karbonat

      %2.875  Kaolin

      %0.375  Mermer

      %4.125  Kuars

W1: %11.25   Ulaksit

        %3.75     Sodyum feldspat

        %3.75     Lityum Karbonat

        %1.25     Kaolin

        %2.5       Kuars

        %2.5       Magnezit

W2: %10        Ulaksit

        %5          Sdyum feldspat

        %3.75     Lityum Karbonat

        %1.25     Kaolin

        %2.5       Kuars

        %2.5       Magnezit

S :   %6.09      Potasyum feldspat

       %5.74      Sodyum feldspat

       %5.322    Çinko

       %5.017    Sülyen

       %2.825    Kaolin

Q1: %9          Ulaksit

       %2.75     Sodyum fedspat

       %2.125   Mermer

       %1.75     Kaolin

       %7.75     Kuars

       %2.5       Lityum Karbonat

       %12.5     Çinko

Q2: %9         Ulaksit

       %2.75    Sodyum feldspat

       %2.125  Mermer

       %1.75    Kaolin

       %7.75    Kuars

       %2.5      Lityum Karbonat

       %6.25    Çinko

V:   %5.56    Sülyen

       %13.52  Potasyum feldspat

       %5.9      Çinko

F:    %0.997  Magnezit

       %16.8    Sülyen

       %2.552  Kaolen

       %4.695  Kuars                                   +%12.5  Çinko

W3: %45      Ulaksit

        %
15     Sodyum feldspat
  

        % 20     Lityum Karbonat

        %5        Kaolin

        %10      Kuars

        %5        Magnezit

W4: %40     Ulaksit 

        %20     Sodyum feldspat

        %20     Lityum Karbonat

        %5       Kaolin

        %10     Kuars

        %5       Magnezit

Q3: %36      Ulaksit

       %11      Sodyum feldspat

       %3.5     Mermer

       %3        Kaolin

       %35      Kuars

       %15      Lityum Karbonat

       %70      Çinko

Q4: %36      Ulaksit

       %11      Sodyum feldspat

       %3.5     Mermer

       %3        Kaolin

       %35      Kuars

       %15      Lityum Karbonat

       %25      Çinko

Q5: %35       Ulaksit

       %10       Sodyum feldspat

       %30       Kuars

       %25       Lityum Karbonat

       %70       Çinko

Q6: %35       Ulaksit

       %10       Sodyum feldspat

       %30       Kuars

       %25       Lityum Karbonat

       %25       Çinko

